
Артефакты на 
изображениях 

получаемых при 
помощи РЭМ



Нагорание углеродной 
плёнки.



Испарение «исчезновение» 
образца



Колебания образца



Электромагнитные помехи



Астигматизм



«Зарядка» образца



Краевой эффект



Неопределенность «выпуклость-
вогнутость» ☺



Глазам своим доверяй, но проверяй!


