
ОТДЕЛКА ПОД 
БАРХАТ



⦿ Этот вид отделки применяется  
при отделки офисов, приемных, 
вокзалов  кафе и т.д. Для 
выполнения необходима кружка 
«Ерошина», компрессор. В 
качестве материалов 
применяют  сухой чистый 
кварцевый песок и  
измельченная  слюда, краска 
масляная.



⦿ Поверхность подготавливают как  под 
высококачественную окраску.

⦿ После выравнивания поверхности, 
наносят краску и сразу же не давая ей 
просохнуть  под давлением наносят 
песок.  Когда  поверхность с 
нанесенным песком высохнет, вновь 
наносят краску.

⦿ И также, по  еще сырой поверхности 
наносят  под давлением сухой песок  
со слюдой. 



⦿ Пистолет держат на одинаковом 
расстоянии от поверхности , как 
при окраски.

⦿ Вдоль стены во время работы 
укладывают картон, куски 
линолеума и осыпающийся 
песок собирают и вновь 
используют в работе.




