
Условия среды, 
вызывающие коррозию



Выводы

Важнейшие факторы внешней среды, 
вызывающие коррозию

• …
• …
• …
• …
• …



Журнал наблюдений
№ 
опы
та

Реагенты Наблюдения Выводы

1 железо + Н
2
Окипяченая 

2 железо + Н
2
О + О

2

3 железо + Н
2
Оморская

4 железо+медь+Н
2
Оморская

5 железо+цинк+Н
2
Оморская



Начало опыта. 22.10.2010 г.



Цель исследования

• …



Окончание опыта. 29.10.2010 г.


