
Виды кожи.



⚫ Буйволиная кожа                   Опоек
⚫ Анилиновая кожа                  Пергамент
⚫ Бычина                                       Ременная кожа
⚫ Велюр                                         Рыбья кожа
⚫ Вороток                                      Сафьян
⚫ Выросток                                   Спилок
⚫ Гладкая кожа                            Шагрень
⚫ Замша                                          Шевро
⚫ Лайка                                           Шеврет
⚫ Наппа                                           Чепрак
⚫ Напплак                                      Шора
⚫ Натуральная замша                Юфть
⚫ Нубук
⚫ Оленья кожа

              Выбор видов кожи                                            



         Анилиновая кожа
⚫ Анилиновая кожа (aniline 

leather) - кожа, окрашенная 
органическими красителями с 
минимальной 
технологической обработкой. 
Является самой качественной 
из всех кож. Ей характерны 
вызванные природой следы, 
например, рубцы и разные 
цветовые оттенки. Именно 
этот вид кожи является более 
чувствительной и склонной к 
патинированию 
(приобретению антикварного 
вида) в процессе эксплуатации

⚫ НАЗАД



                Буйволиная кожа
⚫ По своим основным 

характеристикам очень 
близка к бычине, но 
шкуры обладают еще 
большим размером и 
интересной «жатой» 
фактурой. К 
сожалению, этот тип 
кожи в России мало 
распространен

⚫ НАЗАД



                        Бычина
⚫ ее толщина, в отличие оттелячьей 

кожи, составляет 2,5-5 мм, а 
размер шкур может 
превышать 2,5 м2. Традиционно 
она носит название «шорно-
седельная». Изначально она 
применялась для производства 
седел, сбруй и других элементов 
упряжи. В настоящее время 
бычина используется, как 
правило, для изготовления 
джинсовых ремней, сумок в 
этническом стиле, кофров и 
рюкзаков. Этот вид кожи лучше 
других подходит для ручного и 
механического тиснения. 
Благодаря толщине и прочности 
кожи, изделия из нее могут 
служить практически вечно

⚫ НАЗАД



                             Велюр
⚫ Велюр (фр. velours — бархат, от 

лат. villosus — волосатый, 
мохнатый) - кожа, изготовленная 
из свиных, реже овечьих шкур 
хромовым дублением с 
обработанной методом 
шлифования лицевой 
поверхностью. Эту кожу с 
изнаночной стороны 
подворсовывают под замшу. Этот 
материал одинаково может быть 
мягким и тонким, также жестким 
и толстым, все зависит от 
технологии обработки. 
Применяется для изготовления 
верха обуви, одежды и 
кожгалантерейных изделий

⚫ НАЗАД



                         Вороток
⚫ Вороток (shoulder, 

neck) - участок шкуры, 
расположенный между 
головной частью и 
чепраком

⚫ НАЗАД



                      Выросток
⚫ Кожа теленка, перешедшего 

на растительный корм, 
меняющего первичный 
волосяной покров в 
процессе линьки. Качество 
кожи хуже, чем у опойка, 
переплетение волокон 
слабее. Готовая кожа 
ровная, толстая, с красивой 
мереей, но не такая 
наполненная, как опоек. Из 
нее изготовляют верх обуви 
и кожгалантерейные 
изделия

⚫ НАЗАД



                    Гладкая кожа
⚫ Гладкая кожа - делается из 

самого высококачественного 
сырья, не шлифуется. Удаляется 
только шерсть. Поры кожи 
остаются в естественном 
состоянии: кожа - "дышит" и, в то 
же время, срок службы изделия 
увеличивается. Изделия из 
данного вида кожи более 
износостойки. В процессе носки 
на поверхности изделия 
проявляется естественная 
“патина” и оно становится с 
каждым годом красивее. Самая 
высококачественная мебель и 
обувь делается из гладкой кожи

⚫ НАЗАД



                          Замша
⚫ Замша(chamois leather) - кожа жирового 

дубления (т.е. сырые шкуры, подвергнутые 
предварительной подготовке. При 
дублении пропитывают жирами). Служит 
для изготовления обуви, перчаток, 
галантерейных изделий, верхней одежды, 
курток, юбок, а также в качестве 
фильтрующего и полирующего материала. 
Высокачественную обувную замшу 
получают из шкур оленьего опойка, 
выростка и русской короткохвостой овцы, 
техническую - из овчин русских 
длиннохвостых овец, протирочную - из 
шкур взрослых оленей, русской овчины. 
Замша обладает высокой тягучестью и 
пористостью, которая обуславливает ее 
большую воздухопроницаемость. Замша 
отличается особенной мягкостью, которую 
она сохраняет не только после замачивания 
в воде, но также после мытья в мыльной 
воде, почему Замшу называют также 
«моющейся кожей». Этот материал менее 
износостоек, чем гладкая кожа и требует 
тщательного ухода.

⚫ НАЗАД



                         Лайка
⚫ Лайка - Мягкая, 

эластичная кожа, 
выделываемая из шкур 
ягнят и козлят хромовым 
или хромо-жировым 
дублением. Поверхность 
мереи гладкая, без 
морщинок. Лайка 
применяется почти 
исключительно для 
изготовления перчаток.

⚫ НАЗАД



                            Наппа
⚫ Тонкая полуанилиновая 

кожа, выработанная из 
шкур крупного рогатого 
скота. Кожа наппа - 
чрезвычайно мягкий и 
эластичный материал, 
обычно используемый для 
производства 
высококачественных 
бумажников, комплектов 
туалетных 
принадлежностей, и других 
кожаных товаров

⚫ НАЗАД
⚫



                               Напплак
⚫ Напплак - Кожа с 

нанесённым лаковым 
покрытием. Чаще всего 
это лакированная 
наппа

⚫ НАЗАД



             Натуральная замша 
⚫ Натуральная замша - 

Кожа, выработанная 
жировым дублением из 
шкур оленей, лося, 
диких коз. Это мягкая, 
рыхлая, но очень 
прочная бархатистая 
кожа с густым, низким 
ворсом на лицевой 
поверхности

⚫ НАЗАД



                             Нубук
⚫ Нубук (nubuck) - 

мелковорсистая кожа 
хромового дубления с 
подшлифованной 
мелкозернистыми 
абразивными 
материалами (например, 
песком) лицевой 
поверхностью. 
Применяется для 
изготовления 
галантерейных изделий, 
деталей верха обуви и 
обтяжки мягкой мебели

⚫ НАЗАД



                        Оленья кожа
⚫ Оленья кожа - Кожа, в 

процессе выделки которой 
используется жир, 
извлеченный из мозга 
животных, или другие виды 
жиров. В конечном итоге 
получается эластичный 
материал, подобный замше, 
обычно сильно 
прокопченный, что 
препятствует разложению 
клеток. Этот вид кожи 
обычно используется для 
изготовления портфелей и 
бумажников

⚫ НАЗАД



                           Опоек
⚫ Опоек - Мягкая, 

эластичная кожа, 
полученная из шкур телят-
сосунков. Наиболее ценная 
кожа. Волокна тонкие, 
эластичные, густого 
переплетения. Волосяной 
покров теленка гуще, 
тоньше и красивее, чем у 
взрослого животного. Кожа 
теленка получается мягкой, 
наполненной, с красивой 
мереей

⚫ НАЗАД



                         Пергамент
⚫ Пергамент - кожа, 

получившая свое название от 
наименования греческого 
города Пергам. Это 
недубленая кожа, выделанная 
из шкур ягнят, козлят, телят. 
Используется для 
изготовления музыкальных 
инструментов, например, 
барабанов, некоторых деталей 
машин, переплетов книг, а 
также женских украшений. В 
былые времена служил 
основным материалом для 
письма

⚫ НАЗАД



                     Ременная кожа
⚫ Ременная кожа – гладкая кожа, 

которая первоначально 
использовалась для производства 
движущих ремней шкива. Этот 
вид кожи часто используют для 
изготовления портфелей и 
бумажников. Она довольно 
толстая, твердая и гладкая на 
ощупь. Ременная кожа - 
единственный вид кожи, 
используемой для производства 
роскошных изделий, которые 
могут сохранить форму без 
потребности в каркасе. Данный 
материал тяжелее, чем гладкая 
кожи

⚫ НАЗАД



                   Рыбья кожа
⚫ Рыбья кожа - Выделкой рыбьей 

кожей начали заниматься еще в 
древности, раньше это был один из 
основных материалов для шитья 
одежды и обуви. Кожа рыбы - 
материал, имеющий прекрасные 
потребительские свойства, красивую 
и разнообразную фактуру. Кожа 
производится из отходов 
рыбопеработки и имеет отличные 
перспективы развития. Каждая кожа 
по-своему хороша. Лосось-ячеистый, 
карп-лохматый, осетр- с шипами и 
звездочками. Сейчас рыбью кожу 
начали использовать в 
промышленном производстве, из нее 
делают: одежду, обувь, разнообразные 
аксессуары и предметы декора 

⚫ НАЗАД



                          Сафьян
⚫ Сафьян - (goatskin, 

maroquin leather, saffian 
leather) - тонкая, мягкая 
кожа разных цветов, 
выделываемая 
растительным дублением 
обычно из козьих шкур, 
реже — шкур овец, телят и 
жеребят. Используется в 
основном для верха 
национальной обуви. 
Секрет ее производства 
известен в России с XII в. В 
настоящее время не 
производится

⚫ НАЗАД



                         Спилок
⚫ Спилок  (спилок-велюр) - 

Слой кожи, полученный в 
результате слоения 
(шерфования) хромовых и 
хромо-жировых КРС и свиных 
кож. Из толстого и плотного 
спилка КРС изготавливют 
обувные и мебельные кожи 
путем нанесения 
искусственной мереи и 
спилок-велюр для 
производства одежды. Из 
спилка свиных кож 
изготавливают спилок-велюр 
для обувного производства. 
Различают лицевой и 
бахтармяный спилок 

⚫ НАЗАД



                        Шагрень
⚫ Шагрень - (shagreen 

leather, shagreen, фр. 
chagrin) - грубый и 
пористый шероховатый 
вид недубленой кожи, 
изготовлявшийся из 
спинной части шкур 
лошадей или куланов и 
обычно окрашивалась в 
зеленый цвет. ” Шагрень 
” в наши дни обычно 
изготовляется из козьих, 
овечьих шкур, а также из 
кожи акул и скатов

⚫ НАЗАД



                          Шевро
⚫ Шевро -  Перчатки, 

изготовленные из шевро. 
Мягкая, плотная, 
прочная кожа, 
изготовленная хромовым 
дублением из шкур коз. 
На поверхности (мерее) 
имеет своеобразный 
рисунок в виде мелких 
морщинок. Используется 
для верха обуви

⚫ НАЗАД



                          Шеврет
⚫ Шеврет - Плотная, 

эластичная кожа, 
выработанная из 
овечьих шкур 
хромовым дублением. 
По рисунку мереи она 
похожа на шевро

⚫ НАЗАД



                             Чепрак
⚫ Чепрак - (butt) -тяжелая, 

плотная, толстая кожа, 
выработанная жировым 
дублением из шкур 
крупного рогатого скота, 
взятых со спины 
животного. Данный вид 
продукции как правило 
идет на кожи для ремней 
как мужских так и 
женских так как это 
самая плотная часть 
шкуры

⚫ НАЗАД



                           Шора
⚫ Шора - Плотная, 

толстая кожа, 
выработанная 
жировым дублением из 
шкур КРС, более 
пластична, нежели 
чепрак

⚫ НАЗАД



                                 Юфть
⚫ Юфть - Толстая кожа, 

выработанная 
жировым дублением из 
шкур КРС, взятых с 
брюха животного. 
Значительно мягче и 
пластичней, чем 
чепрак или шора

⚫ НАЗАД


