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ПОЯВЛЕНИЕ ПАТИНЫ НА 
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СПЛАВОВ 
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Задачи:
�установить состав патины;

�разработать методики проведения необходимых качественных 
реакций;

�подобрать способ и очистить поверхность мельхиора;

�предложить объяснение протекающих химических процессов. 

3

Цель работы — предложить 
неабразивный         способ очистки поверхности 
мельхиора от патины



1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ПАТИНЫ
1.1. СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ МЕЛЬХИОРА
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