
ПЕРВАЯ СТАДИЯ - обжиг пирита в печи для обжига в "кипящем слое".
 t = 800°C

4FeS2 + 11O2        2Fe2O3 + 8SO2 + Q
 



Очистка печного газа
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Сушильная башня



ВТОРАЯ СТАДИЯ - окисление SO
2
 в 

SO
3
 кислородом.
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ТРЕТЬЯ СТАДИЯ - поглощение SO
3
 

серной кислотой.
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Устройство аппаратов для получения серной 
кислоты






