
Государственное пробирное клеймо
Государственное пробирное клеймо – подтверждающий 
специальный знак гарантии, что изделие проверено 
в государственной инспекции, и имеет пробу не ниже, 
указанной в клейме.
По своему назначению клейма разделяются на: основные и 
дополнительные.
Основные пробирные клейма – имеют самостоятельное 
значение, и наложение их на изделия из драгоценных 
металлов удостоверяет соответствие изделия требованиям 
пробирного надзора.

Контур клейма, в зависимости от драгоценного металла из 
которого оно произведено, должен быть всегда разным.





История пробирных клейм с 1898 до настоящего времени:



Методы проверки золотых изделий

1. Визуальный (осмотр ЮИ и клейма; цвет, спайки).
2.1. Натир (золото натирается мягко, без скрипа).
2.2. Реактивы (натир изделия должен держать реактив 
соответвующей пробы).
3.1. Надпил (с разрешения клиента).
3.2. Капельный (если реактив ведёт себя как вода – это 
нормальная реакция на реактив соответствующей 
пробы).
4. Плотность (для полновесных изделий более 5 гр и 
без вставок):
p=Mсух/Mвод
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Дополнительные методы проверки:
1. Магнит (драгоценные металлы не магнитятся).

2. Звук (у золотого ювелирного изделия - звонкий звук, у 
залитого изделия – глухой).
3. Запах (золото ничем не пахнет; не должно быть 
металлического запаха).



Спасибо за внимание!


