


1. Цель исследовательской работы;
2. Приборы и материалы;
3. Теоретический материал для исследования;

а) Поверхностное натяжение;
б) Смачивание и капиллярность;
в) Механические свойства твердых тел;

4. Исследование капиллярных свойств туалетной бумаги;
5. Исследование механических свойств туалетной бумаги;
6. Итог работы;
7. Таблица данных эксперимента;
8. Приложение (таблицы 1 – 3);
9. Список используемой литературы.



• исследовать капиллярные свойства 
туалетной бумаги различных видов; 

•  исследовать механические 
свойства (предельной прочности) 
туалетной бумаги 



   Капиллярные трубки, штатив 
лабораторный, линейки,, стаканы 
большие для воды, скотч, зажимы 

металлические для бумаг, 
динамометр, туалетная бумага 4 

видов, штангенциркуль. 



     Для исследования нам необходимо знать понятия смачивающая 
жидкости и несмачивающая жидкость; анализ формулы для 

расчета высоты понятия смачивающей жидкости по капилляру; 
получение практических навыков определение коэффициента 

поверхностного натяжения жидкости; получение практических 
навыков определения среднего диаметра капилляров в пористом 

материале; повторение формулировки закона Гука; познания 
понятий; относительное удлинение, механическое напряжение, 

предел прочности на растяжение; получение практических 
навыков определения максимального усилия на разрыв и  предела 

прочности; выработка умений сопоставлять и анализировать 
результаты исследований.



1. Исследование капиллярных 
свойств туалетной бумаги;

2. Исследование механических 
свойств туалетной бумаги.



Как известно, смачивающие жидкости 
поднимаются по капиллярам, преодолевая 

силу тяжести, на высоту

                                           ,   
• где сигма- коэффициент поверхностного 

натяжения воды,
•  ро - плотность воды,
• g – ускорение свободного падения,
• d – диаметр капилляра.



Формула для определения 
поверхностного натяжения воды:

    ,   где
• h – высота поднятия жидкости в 

капилляре,  (Смотри фото 1)
• d – диаметр капилляра, (смотри 

фото 2)
• g – ускорение свободного падения,

• ρ - плотность воды.















рассчитываем величину среднего диаметра капилляра для каждого образца.



III0,97Краснотуринская

III0,97Киска

II0,7125Сыктывкарская
56 метров

I 0,46Zewa плюс  
(ароматная)

Место Диаметр 
капилляра, мм

Название 













Название Предел 
прочности, н/м2

Место 

Сыктывкарская
56 метров

2,37 105  Н/м2 I 

Краснотуринская 2,296 105  Н/м2 II

Zewa плюс  
(ароматная)

1,55 105  Н/м2 III

Киска 0,286 105  Н/м2 IV



Место Место в 1 
исследовании

Место в 2 
исследовании

Название

I II I Сыктывкарская
56 метров

II I III Zewa плюс  
(ароматная)

III III II Краснотуринская 

IV III IV Киска










