
Плавление и кристаллизация 
твердых тел





     ПЕРЕХОД ВЕЩЕСТВА  ИЗ ТВЕРДОГО СОСТОЯНИЯ В ЖИДКОЕ 
НАЗЫВАЮТ ПЛАВЛЕНИЕМ. Чтобы расплавить тело, нужно 
сначала нагреть его  до  определенной температуры. 
ТЕМПЕРАТУРА, ПРИ КОТОРОЙ ВЕЩЕСТВО ПЛАВИТЬСЯ, 
НАЗЫВАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПЛАВЛЕНИЯ 
ВЕЩЕСТВА. 

Температура плавления  различных  веществ различная. 

     



ПЕРЕХОД ВЕЩЕСТВА ИХ ЖИДКОГО СОСТОЯНИЯ В ТВЕРДОЕ 
НАЗЫВАЮТ ОТВЕРДЕВАНИЕМ ИЛИ КРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ. 
Чтобы началась кристаллизация расплавленного тела, оно 
должно остыть до определенной  температуры. 
ТЕМПЕРАТУРУ, ПРИ КОТОРОЙ ВЕЩЕСТВО  ОТВЕРДЕВАЕТ  
(КРИСТАЛЛИЗУЕТСЯ), НАЗЫВАЮТ ТЕМПЕРАТУРОЙ 
ОТВЕРДЕВАНИЯ ИЛИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ. 

     Опыты показывают, что  ВЕЩЕСТВА  ОТВЕРДЕВАЮТ ПРИ 
ТОЙ ЖЕ ТЕМПЕРАТУРЕ, ПРИ КАКОЙ ПЛАВЯТСЯ. 



УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕНИЯ РАВНА 
КОЛИЧЕСТВУ ТЕПЛОТЫ, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО 
ДЛЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ 1 КГ ВЕЩЕСТВА ИЗ ТВЕРДОГО В 
ЖИДКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 
ПЛАВЛЕНИЯ.
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