
    Классификация наполнителей бетона:

Влияние обрабатываемого материала

Класс 
бетона

Сопротивление 
резке Наполнитель

A незначительное Известняк

B
легкое 

абразивное
•Песчаник с высоким содержанием 
известняка
•Песчаник с высоким содержанием слюды

C
сильное 

абразивное
•Монокристаллический кварц
•Кварцит с высоким содержанием слюды
•Уплотненный песчаник

D очень сильное •Поликристаллический кварц;
•Кварцит

E
исключительно 

сильное Кремень
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