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Прочность Пластичность Стойкость 
к коррозии

Жаропрочност
ь

Mn Повышает Мало влияет Практически 
не изменяет

Практически 
не изменяет

Si Повышает Резко снижает, 
если > 2,5% Повышает Несколько 

повышает

Cr Повышает Незначительно 
снижает Повышает Повышает

Ni Повышает * Повышает Повышает

Mo Повышает * Понижает Значительно 
повышает

Ti Мало влияет Несколько 
повышает вязкость Повышает *
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Первые 
зародыши

Рост кристаллов

Твердый металл
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Спасибо за 
внимание!


