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Ответы к тесту «Алкадиены»:

Вариант 1
1. CxH2x-2, 

x=3,4…
2. Сопряжённым

и
3. Пентадиен-1,

4
4. CH2=C(CH3)-CH2

-CH=CH2

5. Газ
6. Тяжелее
7. Плохо
8. Этилового 

спирта
9. Присоединен

ия, 
полимеризац
ии

Вариант 2
1. Двойные 

связи
2. Является
3. Пентадиен-1,

2
4. CH2=CH-CH=C(C

H3)-CH3

5. Жидкость
6. Тяжелее
7. Характерен
8. Дегидрирован

ия
9. Полимеризац

ии



Натуральный латекс и каучук, полученный из него.



Подсечка дерева гевеи.



Сбор млечного сока гевеи в Камбодже.



Листья и соцветия гевеи бразильской.



Листья и плод гевеи бразильской.



Листья и соцветия
 одуванчика обыкновенного.



Строение элементарных звеньев:
  натурального каучука                         

гуттаперчи

-СН2            СН2 -                   - СН2                        
Н

         С = С                                          С = С

CH3                 H                           CH3                 CH2 -



Вулканизация каучука
                                                     to

 - CH2 – C(CH3) = CH – CH2 - + 2nS ---------->

                           (S)n

-----------> - CH2 – C(CH3) – CH – CH2 –

                                          (S)n



Реклама резиновых галош. Рига. 1910 год.



Автомобильная выставка в Москве.

Отдел шин. 1908 год.


