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Ташелгинское проявление
•Содержание лития по полуколичественному 
спектральному анализу в сподумене равно 3%, 
олова 0,01%, бериллия 0,0005 %, ниобия 0,002 %. 
Содержание в сподуменовом пегматите: лития 
0,7%, олова 0,02%, бериллия 0.005%, ниобня 
0,007%. 
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