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Покраска кожи



Кислотные красители: черные и 
серые — нафтолевая черная, 
нафтиламиновая черная; желтые и 
коричневые — прочная желтая, 
азофлавин, хинолиповая желтая; 
красные - красный шерлах, кроцеин-
шерлах, прочная красная; синие — 
ингидо синий; зеленые — кислотная 
зеленая, гвинейская зелень. 
Необходимо отметить, что 
смешивать кислотные и основные 
красители нельзя.



◼ Окраска погружением.
◼ Окраска в чане с широкими 

вращающимися лопастями. 
◼ Окраска в промывном барабане, 

закрытом вращающемся сосуде с полыми 
осями для добавления красящего 
раствора.

◼ Нанесение краски при помощи щеток 
производится большей частью на 
большие шкуры.

◼ Красящие вещества.
◼ Окраска хромовой кожи.
◼ Окраска лайковой кожи.
◼ Окраска замшевой кожи. 
◼ Окраска лакированной кожи.

В свою очередь кожа 
классифицируется по способу 
окраски:



Виды кожи:















Классификация кож



Шеврет
Плотная, эластичная кожа, выработанная из овечьих 

шкур хромовым дублением. По рисунку мереи она похожа 
на шевро.

Шевро
Мягкая, плотная, прочная кожа, изготовленная 

хромовым дублением из шкур коз. На поверхности 
(мерее) имеет своеобразный рисунок в виде мелких 

морщинок.











Конфигурация кож



По конфигурации кожи
 бывают:




